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Introduccion. Los plasticos derivados de petréleo son
una gran problematica para el medio ambiente, ya que su
alto consumo genera acumulacion de material no
biodegradable. Por lo anterior, el estudio de la produccién
de bioplasticos como el polihidroxibutirato (PHB) es de
gran importancia para la industria y el medio ambiente.
Los granulos de PHB se presentan intracelularmente en
bacterias cultivadas bajo limitacién en nitrégeno, para el
cual ya se ha descrito su ruta de biosintesis (1). Por otra
parte, para detectar los granulos de PHB se utilizan
tinciones con colorantes lipofilicos como el Negro Sudan
B y como colorante de contraste se utiliza la safranina
(2).

En este trabajo se analizé la produccién de PHB en
bacterias aisladas de jales mineros de Guanajuato, para
demostrar si son una alternativa en la produccion de
bioplastico y que de esta manera puedan ser utilizadas
en su produccién y reducir la contaminaciéon generada
por los plasticos convencionales.

Metodologia. Se cultivaron 5 cepas de bacterias
aisladas de jales mineros de Guanajuato: HG11
(Microvirga subterranea), HG14.2 (Bacillus thuringensis),
HGO04 (Brevibacterium frigoritolerans), C1M10
(Streptomyces durmitorensis) y C5M7 (Streptomyces
sp.). Las cepas fueron cultivadas en caldo nutritivo
(control) y medio con deficiencia de nitrogeno (2). Los
cultivos fueron incubados a 28°C y 130 rpm hasta
obtener un crecimiento exponencial. En cada medio de
cultivo se obtuvo una curva de crecimiento y se detect6 la
presencia de PHB mediante su tincion con Negro Sudan
B.

Resultados. En la Fig. 1, se detect6 la presencia de
granulos intracelulares de PHB en las cepas HGL11,
HG14.2 y HGO4. A si mismo, se muestran las curvas de
crecimiento correspondientes. Las cepas C1M10 y M5C7
no presentaron granulos intracelulares de PHB, sin
embargo se identificaron estructuras extracelulares
amorfas, que fueron tefiidas con el colorante.

Conclusiones. Se comprob6 que las bacterias
provenientes de jales mineros de Guanajuato
previamente aisladas por nuestro grupo de trabajo son
capaces de producir granulos de PHB, en donde las
mejores  productoras fueron las cepas HGO04

(Brevibacterium  frigoritolerans), HG14.2 (Bacillus
thuringensis) y HG11 (Microvirga subterranea).
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Fig. 1. Presencia de granulos de PHB y curva de crecimiento de las
cepas. Morfologia celular en caldo nutritivo (CN) (paneles A, D, G, J,
M). Morfologia celular en medio minimo con deficiencia de nitrégeno
(MM) (paneles B, E, H, K, N). Curvas de crecimiento (C, F, I, L, O).
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